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Bayern 
 
 

http://www.stmi.bayern.de/bauen/strassenbau/veroeffentlichungen 
 

 Technische Lieferbedingungen für Gummimodifizierte Bitumen, TL RmB-StB By, Ausgabe 2010 
Bek. der OBB vom 3. Februar 2010, Az.: IID9-43434-001/10 
 

 Änderung und Ergänzung der Technischen Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Ver-
kehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2007, TL Asphalt-StB 07 
Bek. der OBB vom 8. April 2009 Az.: IID9-43434-001/09 
 

 TL Asphalt-StB 07 - Anhang A, TL Gestein-StB 04, Fassung 2007 - Anhang F: 
Eigenschaften und geforderte Kategorien der Gesteinskörnungen für Asphalt mit den in Bayern gültigen  
Änderungen und Ergänzungen, Stand 10.11.2008 
 

 TL Beton-StB 07 - Anhang A, TL Gestein-StB 04, Fassung 2007 - Anhang G: 
Eigenschaften und geforderte Kategorien der Gesteinskörnungen für Tragschichten mit hydraulischen  
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton mit den in Bayern gültigen Änderungen und Ergänzungen, 
Stand 10.11.2008 
 

 TL Gestein-StB 04, Fassung 2007 - Anhang E 
Anwendungsbereich Schichten ohne Bindemittel mit den in Bayern gültigen Ergänzungen, Stand 10.11.2008 
 

 Änderung der Bekanntmachung für Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im Straßenbau, 
Teil: Messverfahren SRT, Ausgabe 2004 (TP Griff-StB (SRT)) 
Bek. der OBB vom 25. August 2008 Az.: IID9-43415-002/06 
 

 Auswirkungen der neuen Regelwerke für den Bau von Verkehrsflächen aus Asphalt auf bestehende  
Verträge, Empfehlungen des Arbeitsausschusses 7.1 "Technische Vertragsbedingungen" der FGSV zur Be-
handlung des Überganges 
Schreiben der OBB v. 26.11.2008, II D9-43415-004/08 
 

 Leistungsbeschreibung für den Straßen- und Brückenbau in Bayern, LB StB-By 
Bek. der OBB v. 06.02.2007, Az.: II D9-40014.3-004/96 
mit Änderungsdienst Stand 02.02.2010 
 

 Handbuch für Ingenieurverträge und Vergabe nach VOB im kommunalen Tiefbau - HIV-KOM 
30. Aktualisierung 04/2008 
31. Aktualisierung 09/2008 
32. Aktualisierung 03/2009 
33. Aktualisierung 08/2009 
34. Aktualisierung 11/2009 
 

 Liste der Güteüberwachten Produktionseinheiten nach den TL G Asphalt-OB-StB 04, Stand 05.10.2009 
 

 Liste der Güteüberwachten Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel, Stand 15.02.2010 
 

 Liste der Güteüberwachten Baustoffgemische für Bettungs- und Fugenmaterial von Pflaster,  
Stand 15.02.2010 
 

 
• Liste der Güteüberwachten Baustoffgemische für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln,  

Stand 15.02.2010 
 

• Liste nach ZTV wwG-StB By güteüberwachte RC-Baustoffgemische für den Erdbau, Stand 15.02.2010 
 

• Liste der nach RAP Stra im Straßenbau in Bayern anerkannten Prüfstellen mit Sitz in Bayern,  
Stand 30.07.2009 
 

• Liste der nach RAP Stra anerkannten Prüfstellen mit Sitz außerhalb Bayerns, deren Anerkennung auf den 
Bereich des Freistaats Bayern ausgedehnt wurde, Stand 30.07.2009 
 

 
 
 

Baden-Württemberg 
 
 

http://www.rp-tuebingen.de/servlet/PB/menu/1147026/index.html 
 

• Ergänzende Regelungen zur Anwendung der ZTV Asphalt-StB 07 - Lieferung von Asphaltmischgut aus 
mehreren Mischwerken (Abschnitt 2.3.3) 
VwV d. IM-BW v. 20.05.09, Az.: 63-3945.40/90 
 

• Einführung des neuen Regelwerks zum 01.01.2009 - Auswirkungen auf Bauverträge in der Übergangszeit 
VwV d. IM-BW v. 14.01.09, Az.: 63-3945.40/90 
 
Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau - Baden-Württemberg -,  
ETV-StB − BW, Stand 25.11.2008 

 
Teil 1: Ergänzungen zu den ZTVE-StB 94/1997, Ausgabe 2005 
(Die Neufassung wird in Kürze mit der Einführung der ZTV E-StB 09 und der TL BuB E-StB 09 veröffentlicht)
 
Teil 6: Ergänzungen zu den RStO 01, Ausgabe 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stmi.bayern.de/bauen/strassenbau/veroeffentlichungen
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Asphaltstraßenbau 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflä-
chenbefestigungen - Asphaltbauweisen, ZTV BEA-StB 09, Ausgabe 2009,  
erscheint in Kürze 
 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigun-
gen aus Asphalt, ZTV Asphalt-StB 07, Ausgabe 2007 
Bek. d. OBB v. 10.11.2008, Az. II D9-43415-004/08 
VwV d. IM-BW v. 25.11. 2008, Az.: 63-3945.40/90 
 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten, ZTV-ING, Teil 1 - Teil 10, 
Stand 01/2008 
VwV d. IM-BW v. 16.10. 2009, Az.: 63-3944.0/144 (Fortschreibung) 
 

 Technische Lieferbedingungen für Asphaltgranulat, TL AG-StB 09, Ausgabe 2009 
Bek. der OBB vom 05.11.2009, Az.: IID9-43435-001/90 
VwV d. IM-BW v. 08.10. 2009, Az.: 63-3945.22/34 

 
 Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen,  

TL Asphalt-StB 07, Ausgabe 2007 
Bek. d. OBB v. 10.11.2008, Az. II D9-43434-001/08 
VwV d. IM-BW v. 24.11. 2008, Az.: 63-3945.40/90 
 

 Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen 
TL Bitumen-StB 07, Ausgabe 2007 
Bek. d. OBB v. 10.11.2008, Az. II D9-43433-001/08 
VwV d. IM-BW v. 21.11. 2008, Az.: 63-3945.22/38 
 

 Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen, TL BE-StB 07, Ausgabe 2007 
Bek. d. OBB v. 10.11.2008, Az. II D9-43433-002/08 
VwV d. IM-BW v. 25.11. 2008, Az.: 63-3945.22/49 
 

 Technische Prüfvorschriften für Asphalt, TP Asphalt-StB, Stand 04/2009 
 

 Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt, M WA, Ausgabe 2009 
 

 Erläuterungen zur DIN EN 13108, Asphalt - Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen 
Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle, Ausgabe 2009 
 

 Kommentare und Anregungen zu den technischen Regelwerken und Bauvertragstexten für Asphalt im  
Straßenbau, 26. Folge 2009, Fälle 643 - 648 
 

 Erfahrungssammlung über die Verwendung von Fertigprodukten und Zusätzen zur Temperaturabsenkung 
von Asphalt, Veröffentlicht durch die Bast, Stand 05. 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Erd- und Grundbau 
 
 
• Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, ZTV E-StB 09

Ausgabe 2009 
Bek. der OBB vom 26.10.2009, Az.: IID9-43414-001/07 
 

• Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe für den Erdbau im Straßenbau, TL BuB E-StB 09, 
Ausgabe 2009 
Bek. der OBB vom 17. November 2009, Az.: IID9-43431-001/ 
 

• Merkblatt für die Behandlung von Böden und Baustoffen mit Bindemitteln zur Reduzierbarkeit der  
Eluierbarkeit umweltrelevanter Inhaltsstoffe, Ausgabe 2009 
 

• Merkblatt über Bauweisen für technische Sicherungsmaßnahmen beim Einsatz von Böden und  
Baustoffen mit umweltrelevanten Inhaltsstoffen im Erdbau, M TS E, Ausgabe 2009 
 

• Allgemeine Technische Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Leitungen und Telekommuni-
kationslinien, ATB-BeStra, Ausgabe 2008 
 

 
 
 

Betonstraßenbau 
 
 
• Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Tragschichten mit hydrauli-

schen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, ZTV Beton-StB 07, Ausgabe 2007 
Bek. d. OBB v. 10.11.2008, Az. II D9-43415-003/08 
VwV d. IM-BW v. 11.08. 2008, Az.: 63-3945.40/42 
 

• Technische Lieferbedingungen für flüssige Beton-Nachbehandlungsmittel, TL NBM-StB 09, Ausgabe 2009, 
Bek. der OBB vom 07.10.2009, Az.: IID9-43435-001/08 
VwV d. IM-BW v. 16.09. 2009, Az.: 63-3945.23/1 
 

• Technische Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemische für Tragschichten mit hydraulischen 
Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, TL Beton-StB 07, Ausgabe 2007 
Bek. d. OBB v. 10.11.2008, Az. II D9-43435-002/08 
VwV d. IM-BW v. 11.08. 2008, Az.: 63-3945.40/42 
 

• Technische Prüfvorschriften für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus 
Beton, TP Beton-StB, Ausgabe 2009 
in Vorbereitung 
 

• Merkblatt für die Herstellung von Oberflächentexturen auf Verkehrsflächen aus Beton, M OB, Ausgabe 2009
 

• Merkblatt für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen aus Beton, M BEB, Ausgabe 2009 
 

 



 
 
 

Sonstiges 

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel 
im Straßenbau, ZTV SoB-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2007 
Bek. d. OBB v. 20.06.2008, Az. II D9-43415-004/05 
VwV d. IM-BW v. 05.08. 2008, Az.: 63-3945.40/129 
 

 Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, TL Gestein-StB 04,  
Ausgabe 2004/Fassung 2007 
Bek. d. OBB v. 10.11.2008, Az. II D9-43432-002/08 
VwV d. IM-BW v. 16.12. 2008, Az.: 63-3945.21/56 
 

 Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bin-
demittel im Straßenbau, TL SoB-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2007 
Bek. d. OBB v. 20.06.2008, Az. II D9-43415-004/05 
VwV d. IM-BW v. 01.08. 2008, Az.: 63-3945.40/126 
 

 Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bin-
demittel im Straßenbau Teil: Güteüberwachung, TL G SoB-StB 04, Ausgabe 2004 / Fassung 2007 
Bek. d. OBB v. 13.06.2008, Az. II D9-43415-004/04 
VwV d. IM-BW v. 04.08.2008, Az.: 63-3945.21/55 
 

 Technische Prüfvorschriften für Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung 
Teil: Berührungslose Messungen – TP Eben - Berührungslose Messungen, Ausgabe 2009 
 

 Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßenbau, TP Gestein-StB, Stand 06/2008 
 

 Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im Straßenbau 
Teil: Messverfahren SKM – TP Griff-StB (SKM), Ausgabe 2007 
Bek. d. OBB v. 25.08.2008, Az. II D9-43415-002/08 
VwV d. IM-BW v. 24.07.2008, Az.: 63-3945.40/112 
 

 Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im Straßenbau 
Teil: Messverfahren SRT – TP Griff-StB (SRT), Ausgabe 2004 
Bek. der OBB v. 15.02.2006, Az.: II D9-43415-002/06 in der Fassung vom 25.08.2008 
VwV d. IM-BW v. 06.09.2005, Az.: 83-3945.40/91 
 

 Technische Prüfvorschriften für Ebenheitsmessungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung 
Teil: Berührende Messungen – TP Eben - Berührende Messungen, Ausgabe 2007 
Bek. der OBB v. 07.08.2007, Az.: II D9-43415-003/05 
VwV d. IM-BW v. 24.07.2008, Az.: 63-3945.40/127 
 

 Merkblatt für die Erhaltung Ländlicher Wege, M ELW, Ausgabe 2009 
 

 Merkblatt über die Verwendung von Kraftwerksnebenprodukten im Straßenbau, M KNP, Ausgabe 2009 
 

 Merkblatt für wasserdurchlässige Befestigungen von Verkehrsflächen, Ausgabe 1998 - Änderungen und 
Ergänzungen, Ausgabe 2009 
in Vorbereitung 
 

 Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflächen mit  
Asphaltdeckschicht, RDO Asphalt 09, Ausgabe 2009 
VwV d. IM-BW v. 02.02.2010, Az.: 63-3945.22/66 
 
 
 

 
 
 

• Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Steifigkeits- und Ermüdungsverhaltens von Asphalten mit dem  
Spaltzug-Schwellversuch als Eingangsgröße in die Dimensionierung, Al Sp-Asphalt-StB 09, Ausgabe 2009
 

• Arbeitspapier Reflexionseigenschaften von Gesteinskörnungen und Oberflächen aus Asphalt,  
Ausgabe 2010 
 

• Arbeitspapier Grundlagen zur Ermittlung homogener Abschnitte zur Bewertung der strukturellen Substanz 
von Straßenbefestigungen, Ausgabe 2009 
 

• Arbeitspapier zur Dimensionierung von Verkehrsflächenbefestigungen Reihe B: Berechnungsmodelle  
Teil 3: Methode der finitiven Elemente und Randelemente bei der Dimensionierung, Ausgabe 2009 
 

• Arbeitspapier Tragfähigkeit 
Teil B 2.1 - Falling Weight Deflectometer, FWD: Gerätebeschreibung, Messdurchführung -  
 Asphaltbauweisen, Ausgabe 2008 
Teil B 3 - Einsenkungsmessgerät Lacroix: Gerätebeschreibung, Messdurchführung +  
Teil C 3 - Einsenkungsmessgerät Lacroix: Auswertung von Einsenkungsmessungen, Ausgabe 2008 
Teil D - Standardisierung von Tragfähigkeitsmessdaten, Ausgabe 2008 
 

• Sammlung Brücken- und Ingenieurbau - Entwurf: Richtzeichnungen für Ingenieurbauten, RiZ-ING,  
Stand 01/2009 
VwV d. IM-BW v. 18.03.2009, Az.: 63-3944.0/39 
 

 
 
 

DIN-Normen / Auszug 
 
 
• DIN TB 36, Erd- und Grundbau, Ausgabe 2009-01 (DIN-Taschenbuch) 

 
• DIN EN 12697, Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt, Teil 1 - Teil 43 

 
• DIN EN 13108, Asphalt - Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen 

Teil 1 - Teil 8,  
Teil 20: Erstprüfung 
Teil 21: Werkseigene Produktionskontrolle 
 
 
 
 
Weitere aktuelle DIN-Normen sind den Veröffentlichungen der einschlägigen Verlage, wie Beuth, FGSV und 
Elsner zu entnehmen. 
 

FGSV Verlag GmbH, 50999 Köln, Tel.: 02236/384630  -  Fax: 02236/384640  -  www.fgsv-verlag.de 

Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Tel.: 030/26010  -  Fax: 030/26011260  -  www.beuth.de 

Handbuch für Straßen- und Verkehrswesen, "Der Elsner 2010", Otto Elsner Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG, 64803 Dieburg, Tel.: 06071/820940  -  Fax: 06071/820947  -  www.elsner.de 

 
 
 
 

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Zusammenstellung wird keine Gewähr übernommen. 
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